Plocha pruzinova ocel podie EN 10092-1

Mezni uchylky rozmérti, tvaru a polohy

Mezni uchylky délek

Jmenovita Sitka b Mezni Jmenovita tloustka t Mezni Druh délek Rozsah v mm Mezni tchylky v mm
mm uchylka mm uchylka 3000 az 13 000 10% dodavanych tyci
50 <b <=80 +-0,5 t<=20 +- 0,25 Vyrobni v rozsahu 2000 pro muze mit délky kratsi
80 <b <=100 +- 0,6 20<t<=40 +- 0,30 (M) kazdou objednanou nez je spodni hranice
100 <b <=120 +-0,7 40 <t<=60 +- 0,50 pozici. objednaného rozmezi,
120 <b <=150 +-0,8 Po dohodé se dodava pouze v + avSak ne pod 75%
Kosouhlost (plati pouze pro profil C) 1) této spodni hranice.
Jmenovita tloustkat [Tolerance . u Omezené |3000 az 13 000 +-100 2)
mm mm F) 1)
t<=20 0,5 t Pfesné <6000 +-25
20 <t<=40 1 ~ (E) 1) |>=6000 az <= 13 000 +-50 2)
40 <t<=60 1,5 L—b_> 1) Kupujici musi v poptavce a v objednavce uvést po-
Pfimost g v mm zadovany druh a rozmezi délek nebo pozadované
L2 délky.
—@ 2) Po dohodé mohou byt vyrobky dodavany pouze v
q<=0,002xL y ‘,QZS b plusovych tolerancich délek.
qT
L1

Méreni

Tloustky a Sirky : tloustka a Sitka se méfi v kterémkoli misté ty¢e vzdaleném minimalné 100 mm od konct tyce.
Primost : mira g1 se méfi po celé délce tyCe. Mira g2 se méfi na libovolném misté v referen¢ni délce

L2 =1000 mm (viz nacrtek).
Kosouhlost : se méfi pouze u profilu C podle nacrtku jako rozdil délek viéi jmenovité Sifce.

Priklad objednavky. Objednavka musi obsahovat : - pojem plocha pruzinova ocel,
- Cislo této evropské normy (EN 10092-1) a druh profilu (A, B nebo C),
- rozméry v mm (Sifka x tloustka x délka (druh délek M,F nebo E ))
- normu technickych dodacich podminek a oznaceni jakosti
pozadované oceli.
Oznaceni : plocha pruzinova ocel EN 10090-1 - 60x10 x 3000 F, ocel EN 10089 - 51CrV4.




