Tycova ocel tvarena za tepla — prehled rozmérovych norem podle profili

Tyce kruhové

Tyce Ctvercové

Tyce ploché

Tyce Sestihranné

Zvlastni profily

EN 10060
(CSN EN 10060-2004)
normalni a zvySené
presnosti

EN 10059
(CSN EN 10059-2004)
pro vSeobecné
pouziti

EN 10058
(CSN EN 10058-2004)
pro vSeobecné pouZiti

EN 10061
(CSN EN 10061-2004)
normalni a zvySené
presnosti

CSN 425587-1990
tyCe noZové, symetrické

CSN 425510-2-1985
vysoké a zvlast
vysoké presnosti

CSN 425520-2 -1985
vysoké a zvlast
vysoké presnosti

CSN 425522-2-1985
ostrohranné vysoké a zvlast vysoké
presnosti

DIN 1013-2-1976
pro zvlastni pouziti
(k tazeni, vyrobu
fetézl apod.)

DIN 1014-2-1978
pro zvlastni pouziti
(k tazeni apod.)

DIN 1017-2-1964
pro zvlastni poufZiti (k tazeni apod.)

CSN 425530-2-1985
vysoké a zvlast
vysoké presnosti

CSN 421088-1990
ty¢e nozové jednostranné

Tyce volné kované

EN 10092-1
(CSN EN 10092-1-2004)
tyce ploché valcované na pruziny
provedeni
A (polokruhovité uzsi hrany); B
(polokruhovité zaoblené uzsi

CSN 425592-1990
tyce pllkruhové a Usecové.

CSN 425526-1989
siroka ocel valcovana z oceli

DIN 7572-6-1975 tfid 12 az 16 a 19

mezni Uchylky rozmér( a

hrany);C (s pravouhlym prifezem a
zaoblenymi hranami).

pridavky na opracovani

CSN 425524-1986
Siroka ocel valcovana z oceli
trid 10 a 11

tyci kruhovych,4hrannych,
6hrannych, 8hrannych a
plochych.

EN 10092-2
(CSN EN 10092-2-2004)
plocha pruzinova ocel se Zebrem a

drazkou.

DIN 59200-1975
Siroka plocha ocel




